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Intrucciones de uso del Nuevo Efecto Cromo-Espejo MetalChrome
Para conseguir un buen efecto espejo es recomendable utilizar ABS en color blanco si queremos un efecto cromado más claro, o bien en negro si queremos en efecto cromado más oscuro y nítido, con una superficie lisa y brillante

Proceso:

1. Desengrasar con isopropanol
2. Aplicación de la Imprimación Brillante: 100 Imprimación 
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3. Aireado 5-10 min. temperatura ambiente y hornear a 80ºC durante 30 min.

4. Aplicación de MetalChrome en varias capas directas, aplicando siempre con más aire que producto

5. Aireado 5-10 min. temperatura ambiente y hornear a 80ºC durante 30 min.

6. Aplicación barniz protector: 100 Barniz




         25 Catalizador F1

7. Aireado 5-10 min. temperatura ambiente y hornear a 80ºC durante 30 min.

Observaciones:

Se puede dejar el MetalChrome sin barnizar sólo para efectos decorativos, ya que por sí sola, no posee resistencias superficiales
































